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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของระยะเวลาของการฉายแสง และชนิดของสารแช่ต่อการติดสีของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตชนิดบัลค์
ฟิลล์และแบบดั้งเดิม  
 วิธีการวิจัย: เตรียมชิ้นทดสอบวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตทรงกลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร สูง 4 มิลลิเมตร จากวัสดุ
บูรณะเรซินคอมโพสิตชนิดบัลค์ฟิลล์และแบบดั้งเดิมอย่างละ 120 ช้ิน โดยการอุดแบบก้อนเดียว (bulk-filling technique) แล้วท าการฉายแสง
ด้านบนด้วยระยะเวลาฉายแสงที่ต่างกัน คือ 10 วินาที 20 วินาที และ 40 วินาที ช้ินทดสอบในแต่ละกลุ่มถูกแบ่งไปแช่ในน้ ากลั่น (DI) สารละลาย
มีสี (CL) สารละลายมีสีผสมโซดา (SD) และสารละลายมีสีผสมแอลกอฮอล์ (AL) อย่างละเท่า ๆ กัน ช้ินงานถูกวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสี 

(E) ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ โดยวัดสีด้านล่างของช้ินงานหลังฉายแสงทันทีและหลังจากแช่ในสารแช่ 30 วัน  น าค่าความต่างสีก่อน

และหลังแช่มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนสามทางและเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธีทดสอบชนิดทูคีย์เอชเอสดีที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
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 ผลการศึกษา: ค่าเฉลี่ยความต่างสีของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตแบบดั้งเดิมมีค่าสูงกว่าวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตชนิดบัลค์ฟิลล์ในทุก
กลุ่มระยะเวลาฉายแสง โดยค่าเฉลี่ยความต่างสีของกลุ่มฉายแสง 10 วินาที มีค่าสูงกว่ากลุ่ม 20 และ 40 วินาที  แต่ระหว่างกลุ่ม 20 และ  40 
วินาที ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นกลุ่มของวัสดุบูรณะ  เรซินคอมโพสิตแบบดั้งเดิมที่แช่ในส ารละลายมีสีผสม
แอลกอฮอล์ที่ค่าเฉลี่ยความต่างสีของกลุ่มฉายแสง 40 วินาที น้อยกว่ากลุ่มฉายแสง 20 วินาที และพบว่าสารละลายมีสีผสมแอลกอฮอล์มีผลท า
ให้ค่าเฉลี่ยความต่างสีสูงสุด  
 สรุปผลการศึกษา: เมื่อพิจารณาที่ระยะเวลาฉายแสง กลุ่มที่มีการติดสีมากที่สุดคือ กลุ่มที่ฉายแสง 10 วินาที เมื่อพิจารณา  ที่ชนิดของ
สารแช่ กลุ่มที่แช่ในสารละลายมีสีผสมแอลกอฮอล์มีการติดสีมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาชนิดของวัสดุพบว่า กลุ่มของวัสดุบูรณะเรซิน คอมโพสิต
แบบดั้งเดิม มีการติดสีมากกว่ากลุ่มของ วัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตชนิดบัลค์ฟิลล์ 
 ค าส าคัญ:  ความเสถียรสี เรซินคอมโพสิตชนิดบัลค์ฟิลล์ สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ระยะเวลาฉายแสง สารแช่ 
 

Abstract  
 Objective:  To evaluated the effect of light curing time and immersion media on the color stability between 

bulk fill resin composites and conventional resin composites.  

 Methods: The resin composites specimens were divided in 2 groups following the type of resin composites (bulk 

fill resin composites and conventional resin composites), prepared by using a metal tablet-shape mold, which was 6 mm 

in diameter and 4 mm in thickness (n=120). Then, each group was divided in 3 subgroups following the light curing time; 

10, 20 and 40 seconds. Each subgroup was divided for 4 immersion media; distilled water (DI), colorant water (CL), 

colorant water with carbonated (SD) and colorant water with alcohol (AL). Color difference (E) was evaluated by the 

spectrophotometer at the bottom of the specimens after cured and 30 days after immersed in those solutions. Data 

were statistically analyzed by Three-ways ANOVA and Tukey HSD’s multiple comparison (p<0.05).   

 Result: The group of conventional resin composites had a higher mean color difference than bulk fill resin 

composites. The group of 10 seconds light curing time had a higher mean color difference than the groups of 20 and 40 

seconds. There was no statistically significant difference between the groups of 20 and 40 seconds, except the group of 

40 seconds light curing time in conventional resin composites which immersed in colorant water with alcohol had a 

lower mean color difference than the group of 20 seconds.  The group of colorant water with alcohol had the highest 

mean color difference. 

 Conclusion: The group of 10 seconds light curing time and the group which immersed in colorant water with 

alcohol had the highest mean color difference. The group of conventional resin composites had a higher mean color 

difference than bulk fill resin composites. 
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