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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความต้านทานเสียดทานท่ีเกิดจากแบร็กเกตชนิดมัดในตัว และแบร็กเกตแบบมาตรฐาน
ที่มัดด้วยตัวมัด 5 แบบ มัดลวดเหล็กกล้าไร้สนิมแบบเส้นตรงขนาด 0.021×0.025 นิ้ว เข้ากับแบร็กเกตซี่ฟันกรามน้อยบนที่มีร่องแบร็กเกต
ขนาด 0.022 นิ้ว และใช้การมัดลวดเป็น 6 วิธี โดยมี 10 ตัวอย่างต่อหนึ่งกลุ่มทดลอง ในกลุ่มทดลองที่ 1 ถึง 5 ใช้แบร็กเกตมาตรฐานที่มัด
ด้วยตัวมัดลวด 5 ชนิด คือ 1) ลวดเหล็กกล้าไร้สนิม ขนาด 0.010 นิ้ว 2) ยางมัดลวดมาตรฐาน 3) ยางมัดลวดเคลือบพอลิเมอร์ 4) ยางมัด
ลวดแรงเสียดทานน้อย และ 5) ตัวมัดลวดแรงเสียดทานน้อย ตามล าดับ ส่วนกลุ่มที่ 6 ใช้แบร็กเกตเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดมัดในตัวแบบไร้แรง 
วัดค่าแรงเสียดทานโดยใช้เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการจ าแนกความแปรปรวนทางเดียว และ
เปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยสถิติชนิดดันเนต ท่ีมีนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 

ผลการวิจัยพบว่ายางมัดลวดเคลือบพอลิเมอร์ท าให้เกิดแรงเสียดทานมากสุด ส่วนตัวมัดลวดแรงเสียดทานน้อยเกิดแรงเสียดทาน
น้อยที่สุด และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับลวดเหล็กกล้าไร้สนิม ยางมัดลวดแรงเสียดทานน้อยและแบร็กเกต
ชนิดมัดในตัว แต่พบว่าแรงเสียดทานมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานที่เกิดจากยางมัดลวดมาตรฐานและยางมัดลวดเคลือบพอลิเมอร์อย่างมี
นัยส าคัญ  

สรุปได้ว่าตัวมัดลวดที่ออกแบบให้เป็นท่อได้แก่ ยางมัดลวดแรงเสียดทานน้อย ตัวมัดลวดแรงเสียดทานน้อยและแบรก็เกตชนิดมดัใน
ตัว ท าให้เกิดแรงเสียดทานน้อยกว่ายางมัดลวดมาตรฐานและยางมัดลวดเคลือบพอลิเมอร์ 
ค าส าคัญ: แรงเสียดทานทางทันตกรรมจัดฟัน ตัวมัด แบร็กเกต   
 



 
Abstract  

The aim of the study was to compare frictional resistance among self-ligating brackets and the conventional 
brackets ligated with five types of ligature. 0.021×0.025-inch straight stainless steel (SS) wire were ligated on maxillary 
premolar brackets with 0.022-inch slots using six types of ligation method, 10 samples for each group. Five types of 
ligature: 1) 0.010-inch SS ligatures, 2) conventional elastomeric ligatures, 3) polymeric-coated elastomeric ligatures, 4) 
low-friction elastomeric ligatures, and 5) low-friction clip ligatures were ligated on standard SS brackets in Groups 1 to 
5, respectively. SS passive self-ligating brackets were used in Group 6. The frictional resistance of each sample was 
measured using a universal testing machine. The data were analyzed using the One-way ANOVA test followed by 
Dunnett's post-hoc test (p<0.05). 

Polymeric-coated elastomeric ligatures produced the greatest frictional resistance. Low-friction clip ligatures 
produced the least frictional resistance and was not significantly different from that produced by SS ligatures, low-
friction elastomeric ligatures, or self-ligating brackets, but was significantly less than that of conventional elastomeric 
ligatures or polymeric-coated elastomeric ligatures.  

In conclusion, the tube-like designs (the low-friction elastomeric ligature, the low-friction clip ligature, and the 
self-ligating bracket) produced less frictional resistance than did the conventional and polymeric-coated elastomeric 
ligature. 
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