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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของวิธีการทากวนไปมาของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอทช์แบบขั้นตอนเดียวที่ใช้

ร่วมกับเรซินซีเมนต์ต่อค่าความแข็งแรงกดออกที่เกิดขึ้นกับเนื้อฟันส่วนคลองรากฟันระดับต่าง ๆ โดยแบ่งฟันกรามน้อยล่าง
จ านวน 40 ราก ที่ผ่านการเตรียมคลองรากฟันเพ่ือรองรับเดือยฟันออกเป็น 4 กลุ่ม ตามชนิดของเรซินซีเมนต์ 2 ชนิด ได้แก่ 
เรซินซีเมนต์มัลติลิงค์เอ็น และเรซินซีเมนต์พานาเวียวีไฟว์ โดยเปรียบเทียบวิธีการทาสารยึดติดทิ้งไว้หรือทากวนไปมาก่อน
การยึดเดือยฟันเข้ากับคลองรากฟันด้วยเรซินซีเมนต์ เก็บชิ้นทดสอบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แบ่งรากฟันส่วนที่ยึดเดือยฟัน
ออกเป็น 6 ชิ้น แต่ละชิ้นหนา 1 มิลลิเมตร ตามระดับคลองรากฟัน  ได้แก่ คลองรากฟันส่วนต้น ส่วนกลาง และส่วนปลาย 
น าไปทดสอบค่าความแข็งแรงกดออก ผลการศึกษาพบว่า เมื่อใช้เรซินซีเมนต์มัลติลิงค์เอ็น วิธีการทาสารยึดติดทั้งสองวิธีให้
ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงกดออกไม่แตกต่างกัน บริเวณคลองรากฟันส่วนปลายมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงกดออกมากกว่าบริเวณ
คลองรากฟันส่วนต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต แต่เมื่อใช้เรซินซีเมนต์พานาเวียวีไฟว์ กลุ่มที่ทาสารยึดติดทิ้งไว้ให้ค่าเฉลี่ยความ
แข็งแรงกดออกมากกว่ากลุ่มที่ทาสารยึดติดกวนไปมา โดยค่าเฉลี่ยความแข็งแรงกดออกแต่ละระดับไม่แตกต่างกัน ผลของ
วิธีการกวนไปมาของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอทช์แบบขั้นตอนเดียวให้ค่าความแข็งแรงกดออกในคลองรากฟันไม่แตกต่างหรือ
น้อยกว่าวิธีการทาทิ้งไว้ขึ้นอยู่กับชนิดของเรซินซีเมนต์ที่ใช้ 
ค าส าคัญ การทาสารยึดติดกวนไปมา สารยึดติดระบบเซลฟ์เอทช์แบบขั้นตอนเดียว เรซินซีเมนต์ เนื้อฟันส่วนคลองรากฟัน 
ความแข็งแรงกดออก 
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Abstract 
 The purpose of this study was to evaluate push-out bond strength of resin cement used with 
one-step self-etch adhesive systems applied with agitation on the root canal dentin.  Forty human 
mandibular premolar teeth were used in this study. Roots canal were prepared for luting fiber posts and 
randomly divided into 4 groups of 10 each. Two different resin cements (Multilink® N and PanaviaTM V5) 
were used to fix fiber posts in root canal in combination with corresponding adhesives applied passively 
or with agitation techniques.  Twenty-four hours after cementation, each root was sectioned into 6 
pieces, each 1 mm.  thick, representing cervical, middle, apical regions.  Push-out bond strength tests 
were used to measure regional bond strength.  There was no significant difference between the two 
application techniques when Multilink® N was used.  The mean bond strength value was significantly 
higher in the apical than in the cervical regions in Multilink® N groups regardless of application 
techniques. Passive application demonstrated a higher mean bond strength compared with agitation in 
the groups using PanaviaTM V5.  However, no significant differences of the mean bond strength were 
observed between regional roots in the PanaviaTM V5 groups.  In conclusion, with agitation, the bonding 
strength was not different or lower than passively applying depends on resin cement used in this study. 
Keywords: Agitation, one-step self-etch adhesive, resin cement, root canal dentin, push-out bond 
strength 
 

 

 

 

 


