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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาผลของซีเมนต์ชนิดซิงก์ออกไซด์ไม่มียูจีนอล ต่อค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างเซลฟ์  
แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันภายหลังการปนเปื้อนซีเมนต์ชนิดซิงก์ออกไซด์ยูจีนอล 
 วัสดุและวิธีการทดลอง: น าฟันกรามซี่ที่สามจ านวน 45 ซี่มาตัดส่วนรากฟันออก ตัดแบ่งครึ่งฟันในแนวใกล้กลาง-
ไกลกลาง จากนั้นตัดผิวฟันด้านใกล้แก้มและด้านใกล้ลิ้นจนถึงชั้นเนื้อฟันที่มีขนาด 3x3 มิลลิเมตร ยึดชิ้นฟันลงในท่อโลหะ
ด้วยเรซิน อะคริลิก สุ่มแบ่งชิ้นตัวอย่างออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 15 ชิ้น กลุ่มที่ 1 (กลุ่มควบคุม) ไม่มีการยึดซีเมนต์ชั่วคราว
บนผิวเนื้อฟัน กลุ่มที่ 2-6 น าแท่งเรซินอะคริลิกยึดบนผิวฟันด้วยซีเมนต์ชั่วคราว โดยกลุ่มที่ 2 ยึดด้วยซีเมนต์ชนิดซิงก์
ออกไซด์ไม่มียูจีนอล (Temp-BondTM NE) อัตราส่วนเบสต่อคะตะลิสต์ 1:1 กลุ่มท่ี 3 ยึดด้วยซีเมนต์ชนิดซิงก์ออกไซด์ยูจีนอล 
(Temp-BondTM) อัตราส่วน 1:1 กลุ่มที่ 4-6 ยึดด้วยซีเมนต์ชนิดซิงก์ออกไซด์ยูจีนอลอัตราส่วน 1:2 หลังจากนั้น 24 ชั่วโมง
ถอดแท่งเรซินอะคริ  ลิกออกจากผิวเนื้อฟันและก าจัดซีเมนต์ชั่วคราว น ากลุ่มที่ 5 และ 6 มายึดแท่งเรซินอะคริลิกอีกครั้งด้วย
ซีเมนต์ชนิดซิงก์ออกไซด์ไม่มียูจีนอลอัตราส่วน 1:1 และ 2:1 ตามล าดับ หลังจากซีเมนต์ก่อตัวสมบูรณ์ถอดแท่งเรซินอะคริลิก
และก าจัดซีเมนต์ชั่วคราว น าชิ้นตัวอย่างมายึดแท่งเรซินอะคริลิกเข้ากับเนื้อฟันด้วยเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์ชนิดรีไลเอ็กซ์ 
ยูนิเซม (RelyX™ Unicem) น าชิ้นทดสอบไปทดสอบค่าความแข็งแรงยึดเฉือนด้วยเครื่องทดสอบสากล น าค่าเฉลี่ยความ
แข็งแรงยึดเฉือนที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยการ
เปรียบเทียบเชิงซ้อนของดันเนท  
 ผลการศึกษา: กลุ่มที่ 6 (5.53±0.69 เมกะปาสคาล) มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนมากกว่ากลุ่มที่ 4 (3.40±0.32  
เมกะปาสคาล) และกลุ่มที่ 5 (3.56±0.44 เมกะปาสคาล) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างกับกลุ่ม
ที่ 1 (5.91±0.46 เมกะปาสคาล) กลุ่มที่ 2 (5.58±0.63 เมกะปาสคาล) และกลุ่มที่ 3 (5.42±0.67 เมกะปาสคาล) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 สรุป: ซีเมนต์ชนิดซิงก์ออกไซด์ไม่มียูจีนอลที่มีอัตราส่วนเบสมากกว่าคะตะลิสต์มีผลเพ่ิมค่าความแข็งแรงยึดเฉือนของ
เซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันภายหลังการปนเปื้อนซีเมนต์ชนิดซิงก์ออกไซด์ยูจีนอล 
 ค าส าคัญ: ยูจีนอล ซีเมนต์ชนิดซิงก์ออกไซด์ยูจีนอล ซีเมนต์ชนิดซิงก์ออกไซด์ไม่มียูจีนอล เซลฟ์แอดฮีซีฟเรซิน
ซีเมนต์  
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Abstract 
 Objective: To investigate the effect of zinc oxide non-eugenol (ZONE) cement on the shear bond 
strength between self-adhesive resin (SAR) cement and dentin after zinc oxide-eugenol (ZOE) 
contamination. 
 Materials and Methods: Roots of 45 third molars were removed, and coronal parts were 
sectioned in mesio-distal direction. Buccal and lingual external surfaces of each piece were ground to 
expose the 3x3 mm dentin area. They were embedded in metal ring with acrylic resin, then randomly 
divided into six groups (n=15). In Group 1 (control group), no provisional cement was applied to the 
dentin. Acrylic resin rods were bonded to the dentin with provisional cement in Groups 2-6. ZONE 
cement (Temp-BondTM NE) with a 1:1 base-to-catalyst ratio was applied in Group 2. ZOE cement (Temp-
BondTM) with a 1:1 ratio was applied in Group 3. ZOE cement with a 1:2 ratio was applied in Groups 4-6. 
The acrylic resin rods and provisional cement were removed from the dentin after 24 hours. ZONE with 
the 1:1 and 2:1 ratios were applied in Groups 5 and 6 again. The acrylic resin rods and cement were 
removed after complete setting. All acrylic resin rods were bonded using SAR cement (RelyXTM Unicem). 
All specimens were shear bond strength test with Universal Testing Machine. Mean shear bond strength 
was analyzed using one-way ANOVA and Dunnett’s multiple comparisons test. 
 Results: Specimens in Group 6 showed higher shear bond strength (5.53±0.69 MPa) than those in 
Group 4 (3.40±0.32 MPa) and Group 5 (3.56±0.44 MPa). However, it was no statistically significant 
difference (p<0.05) from Group 1 (5.91±0.46 MPa), Group 2 (5.58±0.63 MPa) or Group 3 (5.42±0.67 MPa).  
 Conclusions: ZONE cement with amount of base higher than catalyst can increase the shear 
bond strength between SAR cement and dentin after ZOE contamination. 
 Keywords: eugenol, zinc oxide-eugenol cement, zinc oxide non-eugenol cement, self-adhesive 
resin cement 
 

 

 


